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Till dig som ska utforma

utforandeanvisningen

Huvudsyftet med utférandeanvisningen ar att

vara ett hjdlpmedel fér den professionella malaren.
Tanken dr att man ska kdnna igen sig mellan de

olika varumarkenas utférandeanvisningar men att

det ska finnas visst utrymme att till egna tillagg.

Krav:

- Varje system ska anges med samtliga
produkter.

- Samtlig text ska finnas med.

- Samtliga bilder ska finnas med.

- Det dr obligatoriskt att ha med VA och VT
loggorna fran MVK i utférandeanvisningen.
De ska vara minst 2x4 cm

- Allt markerat med rod text innebar att man
ska ldgga in sina egna produkter och ta bort

den roda texten.

Sdker vatrumsmalning!
Utférandeanvisningarna riktar sig i forsta hand till
den professionella malaren. Utférandeanvisningen
beskriver hela malningsférloppet i vatrummet och
allaingdende delari det malade vatrumssyste-
met. Utforandeanvisningen ska féljas i sin helhet.

Eftersom malning av vatrum staller htga krav
pa tdthet sa ar utférandet mer komplext dn vanlig
malning. Vi rekommenderar darfor att utférandet
endast gors av Behdriga vatrumsmalare i MVK
auktoriserade foretag.

Ytterligare detaljinformation kring utférandet
finns i Branschreglerna pa www.vatrumsmalning.
se. Pa hemsidan finns ocksa en forteckning 6ver
vilka malade vatrumssystem som dr godkanda av
MVK.

Denna utférandeanvisning dr granskad och
godkand av Maleribranschens Vatrums Kontroll
(MVK).
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1 Tathetsklasser Vatrum
1.1 Klassangivelser

Om dessa anvisningar foljs uppfylls kraven i tathetsklass

Vattentatt ytskikt, klass VT

vattenavvisande ytskikt, klass VA

Rekommenderade utrymen

SiD 3 AV 14

Mer information om vdtzoner hittar du i Bransch-
regler for Maleribranschens vatrumskontroll.

For att sékerstalla ytskiktets kvalitet dr det av stor
vikt att utférande-anvisningarna foljs noga. En
fortlopande kontroll under arbetets gang ar
mycket betydelsefull. Sarskild vikt bor ldggas vid
att forutsattningarna for arbetet dr de ratta samt
att alla arbetsmoment blir korrekt utférda. En
MVK auktoriserad entreprendr fyller under arbe-
tets gang i egenkontrollensblanketten. Denna do-
kumentation 6verldmnas sedan till bestéllaren
tillsammans med en skétselanvisning efter avslu-
tad entreprenad.

Figura
Minimikrav pa ytor i vatzon 1 (VT)
och vatzon 2 (VA) -Tvdggstuga

Figur2

Minimikrav pa ytorivatson 1 (VT) och vat-
son 2 (VA)-Duschvaggar om duschvaggen
drlagre dn 2 meter och/eller inte ar tatt
monterad eller gar ned till golv.
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Maleribranschens
vatrumskontrol

DUSCHVAGGAR

Figur3

Minimikrav pa ytorivatzon 1 (VT) och vat-
son 2 (VA)-Duschvaggar om duschvaggen
drhogre an 2 meter och ar tatt monterad
oc gar ned till golv.

Figur 4

Minimikrav pa ytorivatzon 1 (VT) och
vdtzon 2 (VA) — dusch med fast monte-
rad vagg.

Figurs
Minimikrav pa ytor i vatzon 1 (VT)
och vatzon 2 (VA) badkar.
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2 Forutsattningar
Lufttemperaturen ska vid malningsbehandling
vara lagst +10 ° C. Samma temperaturvillkor géller

for saval material som underlag.

Torkvillkor

Endast material som ingdr i respektive malat vatrums-
system fdr anvdndas dven viv, fog- och spackelmassor
drunika for det malade vatrumssystemet och kan inte
bytas mot annan produkt.

Innan arbetet paborjas maste allt material kont-
rolleras sa att det ar i fullgott skick. Farg, lim o dyl.
ska forvaras frostfritt.

Innertak ar alltid 9o grader mot vdaggen annars
ar det per definition en vdggyta.

Endast blyertspenna far anvandas vid mark-
ning. Markeringar med tex spritpenna, kul-
spets-penna, mark- eller stampelfdrg kan orsaka
missfdrgningar pa den fardiga ytan.

2.1 Underlaget

Underlaget som kan besta av betong, skivmateri-
al eller puts ska vara torrt, rent, porfritt och jamnt

SiD 5 AV 14

samt ha for andamalet tillrackligt hallfast yta. Un-
derlaget ska vara fritt fran hinder som férsvarar
monteringen av malningssystemet.
Skivmaterialet ska vara lampligt for malning av
vatrumssystem och monterat enligt leveranto-
rens anvisning forutsatt att de inte strider mot
dessa branschregler.

Kartongkldadd gipsskiva far anvandas.

Skarvremsa

Vid val av annan skiva dn kartongkladd gips sa
ska skarvremsa rekommenderas av skivleveran-
toren.

Ar du osdker pd om underlaget passar fér ma-
lade vatrumssystem kontakta din fargleverantor.

Beklddnadsskivor av trd och trdbaserade ma-
terial far inte anvdndas.

Fore behandling ska senaste version av AMA
Hus konsulteras och féljas gallande krav pa un-
derlagets beskaffenhet.

2.2 Genomforingar

For att tatskikt vid applicering ska komma sa nara
installerade rér som mojligt far ej blandare och/
eller tackbricka vara monterade pa réren.

Tatning av genomforingar fore applicering av malade tatskikt
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3. Nymalning
3.1 Behandling av underlag
Foljande krav pa behandling av underlaget syftar
till att ge ett tillrackligt slatt underlag och moijlig-
gora god vidhéftning for tatskiktet. Vid val av un-
derbehandling galler generellt att antalet spack-
lingar ar beroende av under-lagets yta och
spackelmassans fyllighet.

Alla underlag ska rengoras innan ytterligare
behandlingar utférs. Damm, l6sa partiklar och an-
drafororeningar som férsamrar vidhaftningen

och ytjdmnheten ska avlagsnas noggrant.

Sugande underlag

Starkt sugande och ytsvaga underlag sasom vissa
puts-, spackel- och betongytor kan ge upphov till
dalig vidhaftning.

Sugande och ytsvaga underlag

Obehandlade underlag

Skivor

Skruvhal, skarvar och 6vriga ojdmnheter ska
spacklas.

Skarvremsa ska anvandas under malade
vatrumssystem utan armerande material men
kan med férdel anvandas under alla malade
vatrumssystem.

Val av skarvremsa ska rekommenderas av skiv-
leverantoren.

Skivornas skarvar ska vara understodda.
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Vatrumsvavens skarv ska vara forskjuten i for-

hallande till skivmaterialets skarv med minst 10 cm.
Vid 6nskemal om hdg ytjamnhet bredspacklas

skivan innan montering av vdven (VT)/ ellerinnan

grundning (VA).

Puts
Bredspackling.

Betong

Spackling av haligheter och skarvar. Vid 6nske-
mal om hdg ytjamnhet bredspacklas ytan innan
montering av vdaven (VT)/ eller innan grundning
(VA).

3.2 Malningssystem

Uppbyggnad av vatrumsystemets

Mangd per applicering

Paldggsmdngden kan mdtas med vatfilmskam.
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3.3 Malningsbehandlingar

Anvisningar for utforande

Underbehandlingen avgdrs av underlagets typ
(tex skivor, betong och puts) och struktur. De be-

handlingar som anges har dr minimikrav. Tank pa
att underbehandlingen avgor hur slutresultatet blir.

Malningsbehandlingar - Nymalning

Klass VA (utan armeringsvéav)

Produktnamn Ange produktnamn har

Spackling med eller utan
remsa. Se punkt 3.x
Grundning
Mellanstrykning

Fardigstrykning

Mellanrum mellan genomforing och haltagning ska

fore grundningen tatas med en strdng av fogmassa.

Fogmassa

SID 7 AV 14

Vid maskering i samband med vdvsattning/grund-
ning/ malning dver mattkanten, rekommenderas
borttagning av maskeringstejpen snarast efter var-
je behandling. De elastiska fargskikten kan i annat
fall skadas i samband med avmaskeringen.
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Klass VA (med armeringsvav)

Ingdende produkter

Spackling med eller utan
remsa. Se punkt 3.x
Forlimning

Vavtyp

Vavklistring

Grundning

Mellanstrykning

Fardigstrykning

Mellanrum mellan genomféring och héltagning ska
fore vavklistring och grundning tatas med en strdng
av fogmassa.

Fogmassa

Klass VY (med armeringsviv)

Ange ingdende produkter tillsammans med aktuell vav.

Vid maskering i samband med vdvsattning/ grund-
ning/malning 6ver mattkanten rekommenderas
borttagning av maskeringstejpen snarast efter var-
je behandling. De elastiska fargskikten kan i annat
fall skadas i samband med avmaskeringen.

Ingaende produkter

Spackling med eller utan
remsa. Se punkt 3.x

Forlimning
Vavtyp

Vavklistring och
grundning

Materialatgang
vid klistring

Materialatgang
vid grundning

Mellanstrykning

Fardigstrykning

Mellanrum mellan genomféring och héltagning ska
fore vavklistring och grundning tdtas med en strang

av fogmassa.

Fogmassa
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Ange ingdende produkter tillsammans med aktuell vav.

Vid maskering i samband med vévsattning/ grund-
ning/malning 6ver mattkanten rekommenderas
borttagning av maskeringstejpen snarast efter var-
je behandling. De elastiska fargskikten kan i annat
fall skadas i samband med avmaskeringen.
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3.4 Malningsanvisningar

Anslutningar till befintliga ytor

Anslutning till uppvikt plastmatta pa golv
Kontrollera att den uppvikta plastmattan har god
vidhaftning till vaggen. Spranget mellan plast-
mattan och vaggen ska spacklas och slipas av.
Eventuellt spackel pa plastmattan avlagsnas.

Anslutning till plastmatta med halkskydd
For att uppna en tat anslutning mellan matt-
kant och ytskikt ska de upp-hojningar som utgér
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For system innehallande armerande material
(vatrumsvav) dras materialet ned minst 30 mm
over kanten pa plastmattan. Fargen strykes sa att
den nar ca 5 mm nedanfor det armerande materi-
alets kant. Vatrumssystemet maste avslutas
minst 65 mm fran golvet. Se figur 6.

Figuré
Instruktion for anslutning till
uppvikt plastmatta pa golv.

halkskydd slipas bort 35 mm ned fran 6verdel
mattkant sa att underlaget blir plant innan golv-
mattskant spacklas ut. Se figur 7.

Figurz
Anslutning till plastmatta med
halkskydd.
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Ytbehandlad plastmatta

Pa nya plastmattor kan det finnas ett skikt med
ytbehandling som kan paverka vidhaftningen ne-
gativt. Detta maste avldgsnas pa den del av upp-
viket som ska utgora underlag for tatskiktet for
att uppna bra vidhéftning. Fér 6vrigt galler sam-
ma utforande som vid anslutning till plastmatta.

Anslutning till vatvaggsbekldadnad

Anslutning mellan vatvaggsbeklddnad (tex
vatrumsmatta pa vdagg) och malade vatrumssys-
tem ska utfoéras pa samma sdtt som vid anslut-
ning med uppvikt plastmatta, enligt figur 6, men
omlott i sidled.

Anslutning till keramiska material pa vdggar
Malningsbehandlingen ska Gverlappa det kera-
miska materialets tatskikt sa att fukt inte tranger
in bakom tatskikten.

Nar ett malat vatrumssystem moter keramiska
material pa vaggar, bade horisontellt och vertikalt,
ska dverlappningen mellan mélad yta och det ke-
ramiska materialets tatskikt vara minst 30 mm.

Overlappningen sikerstéller att inte fukt tréng-
erin bakom tatskikten.
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Anslutning till keramiska material pa golv
Malningssystemets lim och armerande material
(glasfibervav) ska dras ned till kakel/klinker kan-
ten och for att 6verlappa kakel/klinker tatskiktet
med ca 30 mm. Vatrumssystemet maste avslutas
minst 65 mm fran golvet.

Avskdrningen av det armerande materialet
(glasfibervaven) ska goras pa sddant satt att un-
derliggande tatskikt inte skadas. Sakrast ar att
vika det armerande materialet (glasfibervaven)
mot kakel/klinker kanten och markera med bly-
ertspenna i vecket. Ddrefter lossas det armeran-
de materialet (glasfibervéven) i nederkant och
materialet klipps av. Grundfargen stryks sedan
over den avklippta kanten av armerande material
(glasfibervav) och ut pa kakel/klinker kanten.
Tdckfargen stryks ddrefter ytterligare ett par mm
utanfor grundfargen, pa kaklet/klinkern kanten.
Se figur 8.

Fogstrang pa keramiskt material

Figur8

Det &r viktigt att det malade vatrumssys-
temet Gverlappar det keramiska material-
ets tatskikt. Golvets tatskikt maste ga upp
over kanten och det malade vatrumssys-
temet ska dverlappa golvets tatskikt,
minst 30 mm. Avtagning av armerande
material mot kanten ska ske utan att un-
derliggande tatskikt skadas.

MALL FOR UTFORMANDE AV UTFORANDEANVISNING



RS
Lo

Maleri

4 Ommalning

Om underlaget dr okédnt, ej avsett for att mala pa*
ellerinte &r reparerbart sa ska det avldgsnas helt.

Dvs all befintlig klddsel tas ned och underlaget
(dvs skivan under) terstallas till nyskick. Daref-
ter behandlas vaggen som vid nymalning.

*t.ex. vatrumstapet, viggmatta eller kakel.

For att ommalning ska kunna goéras ska underla-

get besta av befintligt MVK-godkant vatrumssys-
tem. Detta maste kunna sakerstallas innan arbe-
tet paborjas.

4.1 Behandling av oskadade eller mindre
skadade malade vatrumssystem

Som mindre skadade avses vdggyta med mindre
enstaka hal (upp till 10 mm).

Fogmassa

Sip 11 AV 14

Figurg

Figur 9 Instruktion for anslutning till kera-
miska plattor. Med VT-system menas i det-
ta fall armerande material t.ex vatrums-
vav. Observera att i verkligheten sa blir
det mélade vatrumssystemet inte sa
tjockt som det ser ut att vara i denna figur.

Forberedelse av yta for vidare arbete

Féljande dtgdrder kan t ex vara aktuella:
- Tvdttning

- Atgdrd vid mindre skador i tdtskiktet

- Tdtning runt genomfdringar

- Tdtning mot angrdnsande material

Tvdttmedel och tatningsmedel
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4.2 Behandling av skadade malade Foljande dtgdrder kan t ex vara aktuella:

vatrumssystem - Ivéttning
- Atgdrd vid mindre skador i ttskiktet

- Tdtning runt genomfdringar
utan komplett nedtagning av befintligt system - Tétning mot angréinsande material
kan goras. Nedtagning av befintligt system inne-

Det dr byggherren som ansvarar for om lagning

Tvdttmedel och tatningsmedel

bar oftast att underliggande material skadas sa
att totalt utbyte av tex gips maste goras. Darefter
behandlas ytan som vid nymalning.

Storre hali VT-system (MVK-godkant vatrums-
system) kréaver lagning av hel vagg, dvs fran hérn
till horn. Lagning forutsatter att golvet och vagg-
konstruktionen drintakta.

Exempel pa storre lagningar beskrivs i ett se- Lagning

parat dokument.

Ommalning/lagning

Forbehandling

Fargtyp och fargméngd

Fyllning av hal

Forberedelse av yta for vidare arbete

4.3 Malningsbehandling

Utférande
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5 Efter Malning
Efter avslutat arbete tillses att kvalitetsdokumen-
tationen (egenkontrollen) ar ifylld korrekt och att
den dverldmnas till bestéllaren tillsammans med
skotselraden.

Malningsbehandlingen ska torka i 7 dygn vid
normal ventilation och rumstemperaturinnan den
utsatts for vattenbegjutning.

6. Skotselrad

Efter rekommenderad torktid (7 dygn) ska skotsel
av vatutrymmet ske enligt nedan for att den tek-

niska livslangden pa 10 ar ska kunna uppnas.

Skotselrad

Sip 13 AV 14

6.1 Rengoring

Védggar maste med jamna mellanrum rengéras
fran kalkavlagringar, tvalrester och liknande.
Spe-ciellt viktigt dr detta vid utsatta ldgen sasom
duschplatsen, vid och under badkar och tvatt-
stall. Badkarsfronter bor lyftas bort sa att golv
och vaggar blir atkomliga. Anvand kalklésande
rengdringsmedel och mjuk borste vid behov.

6.2 Ventilation

Ventilationen i vatutrymmet ska vara fullgod enligt
Boverkets regler sa att luftfuktigheten halls nere
och mojligheterna for mogeltillvaxt begréansas.

6.3 Tatningar
Kontrollera att tatningar kring genomforingar och
héltagningar ar intakta. Tata nya haltagningar

omgaende.
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Dessa regler dr utarbetade av

Maleribranschens Vatrumskontroll
www.vatrumsmalning.se

2021

Maleribranschens vatrumskontroll ‘
c/o Sveff. Box 5501. 114 85 Stockholm ‘ \

MVK@ktf.se L MVK

Méaleribranschens
www.vatrumsmalning.se vatrumskontroll
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